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孔内局部載荷試験機 (Point Load Tester in borehole) 

GoTENコンソーシアム
The Consortium of GoTEN

【主な実績 (Notable performance)】

■強度低下範囲の特定 (Identifying the range of the strength degradation)

コア試験では判断できない強度低下範囲を特定

Identifying the range of the strength degradation, 
which can not be determined by core test

室内試験用のコア試料
採取が困難な場合は、
原位置で試験実施

When it is not possible to 
obtain core samples for 
laboratory tests, the 
measurement of concrete 
strength is  conducted 
with GoTEN in the site. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 10 20 30 40 50

床
版
上

面
か
ら

の
深

さ
(c

m
)

推定強度 (N/mm2)

橋梁上部工2

劣化部局部載荷 劣化部コア

現状の床版下面

GoTEN Core Samples

(Estimated Strength)

(D
ep
th
 f
ro
m
 t
h
e 
su
rf
a
ce
 o
f 
co
n
cr
et
e 
fl
o
o
r)

(Undersurface of concrete floor)

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 

ｺ
ﾝｸ
ﾘｰ
ﾄ
強

度
(
N/
mm

2 )

構造物表面からの深さ (mm)

堰堤C

中央部・孔内局部載荷試験
天端部・孔内局部載荷試験
中央部・小径コア
中央部・小径コア
天端部・小径コア
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堰堤D

健全部・孔内局部載荷試験
劣化部・孔内局部載荷試験
健全部・小径コア
健全部・小径コア
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